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Únava materiálu

• Cyklické zatěžování

• Růst trhlin

• Častá příčina nehod



Zkoušky materiálů

• Zkouška tahem

• Další (tlak, krut,…)

• Zkouška únavy



Zkoušky únavy

• Vývoj

• Servohydraulický pulsátor

• Rezonanční zkouška



Rezonanční zkouška



Šíření únavové trhliny

• Faktor intenzity 
napětí K [MPa*m0,5]

• Rychlost šíření 
trhliny v [m/cyklus]



Fraktografická analýza



Fraktografická analýza



Morfologické char. lomu

• Vrub

• Vějíře

• Přechod

• Striace



Závěr

• Materiál 2024 – vzorek A25 – pomalejší šíření trhliny

• Materiál 7075 – vzorek 1b9 – rychlost shodná s lit.


