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Optické vlastnosti
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Elektrické vlastnosti

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pasovastruktura, [cit. 20.6.2017]

6



Optické vlastnosti
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Namě̌rené hodnoty
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Namě̌rené hodnoty

• Namě̌ril jsem permitivitu εr = −9, 5 (−11, 75).

• Výsledná elektronová hustota

n = 2, 902 · 1028 m−3.

• Na jeden atom vycháźı 0,491 elektronů.
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Shrnut́ı

• Zlato má zaj́ımavé optické a elektrické

vlastnosti.

• Ty jsou způsobeny volnými elektrony.
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